КПК по темам «Углеродистые стали», «Чугуны»
ВАРИАНТ №1 

	Вопросы
	Ответы

	1. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ ОТНОСЯТСЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ СТАЛЯМ?
	1. Р6М5; Р18; Р9К10
1. Ст0; Ст1; Ст2
1. 08кп; 10пс; 60
1. У7; У8; У12А
5. ХВГ; ШХ; 12ХН3А

	1. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СТАЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ?
	1. ВСтЗпс
2. Ст0
3. У12А
4. 11Р3АМ3Ф2
5. БСт5сп

	1. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ?
	1. 60; 
2. 45пс; 
3. 08кп

	1. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ СТАЛЯМ?
	1. Низкое содержание углерода.
2. Низкое содержание серы.
3. Низкое содержание фосфора.
4. Низкое содержание марганца.
5. Низкое содержание серы и фосфора.

	1. КАКОЙ ЭЛЕМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ ПРИМЕСЬЮ В ЧУГУНАХ И СТАЛЯХ?
	1. Марганец
2. Молибден
3. Магний
4. Медь





КПК по темам «Углеродистые стали», «Чугуны»
ВАРИАНТ № 2

	Вопросы
	Ответы

	1. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК ОТНОСЯТСЯ К СТАЛЯМ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА?
	1. Р6М5; Р18; Р9К10
1. У7; У8; У12А
1. Ст0; Ст1; Ст2
1. 08кп; 10пс; 60
1. ХВГ; ШХ; 12ХН3А

	1. КАКАЯ ГРУППА СТАЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ?
	1. Группа А
2. Группа Б
3. Группа В

	1. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ?
	1. 06кп; 
2. 60
3. 30пс; 

	4. ИЗ КАКИХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ СТАЛЬ?
	1. Fe +C(<2,14%)+S+P+Si+Mn
2. C(>2,14%)+S+P+Si+Mn
3. Fe +C+S+P
4. Fe +C(>2,14%)+S+P+Si+Mn 
5. S+P+Si+Mn

	5. В КАКИХ ДОЛЯХ ПРОЦЕНТА УКАЗЫВАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В МАРКАХ КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ?
	1. В целых
2. В десятых
3. В сотых
4. В тысячных





КПК по темам «Углеродистые стали», «Чугуны»
ВАРИАНТ № 3

	Вопросы
	Ответы

	1. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК ОТНОСЯТСЯ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ СТАЛЯМ?
	1. Ст0; Ст1; Ст2
1. 08кп; 10пс; 60
1. У7; У8; У12А
1. Р6М5; Р18; Р9К10
1. ХВГ; ШХ; 12ХН3А

	1. НА СОДЕРЖАНИЕ КАКОГО ЭЛЕМЕНТА УКАЗЫВАЮТ ЦИФРЫ ПЕРЕД БУКВАМИ В МАРКАХ КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ?
	1. Углерода
2. Железа
3. Элемента, буквенное обозначение которого стоит после цифры.
4. Условный номер марки.

	1. КАКИЕ МАРКИ ОТНОСЯТСЯ К ЧУГУНАМ?
	1. Ст0; Ст1; Ст2
2. 08кп; 10пс; 60
3. У7; У8; У12А
4. Р6М5; Р18; Р9К10;
5. Сч15; ВЧ35-6; КЧ45-12

	5. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ ОТНОСИТСЯ ПО ГРУППЕ РАСКИСЛЕНИЯ К СПОКОЙНОЙ?
	1. 08кп; 
2. 30пс; 
3. 60

	6. ИЗ КАКИХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ ЧУГУН?
	1. Fe +C(<2,14%)+S+P+Si+Mn
2. C(>2,14%)+S+P+Si+Mn
3. Fe +C+S+P
4. Fe +C(>2,14%)+S+P+Si+Mn 
5. S+P+Si+Mn





КПК по темам «Углеродистые стали», «Чугуны»
ВАРИАНТ № 4

	Вопросы
	Ответы

	1. ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ БУКВА А В МАРКИРОВКАХ СТАЛЕЙ?
	1. Азот
2. Алюминий
3. Высококачественную сталь
4. Группу А по назначению
5. Зависит от того, где расположена буква в марке

	1. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ?
	1. 08кп; 
2. 30пс; 
3. 60

	1. НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ ЧИСЛО, ЗАПИСАННОЕ ПОСЛЕ БУКВ В МАРКАХ ЧУГУНОВ?
	1. на содержание углерода;
1. на содержание легирующих элементов;
1. на предел прочности при растяжении;
1. на относительное удлинение при растяжении;
1. на содержание вредных примесей

	1. КАКАЯ ГРУППА СТАЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ И ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ?
	1. Группа А
2. Группа Б
3. Группа В

	5. ИЗ КАКИХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ ЧУГУН? 
	1. Fe +C(>2,14%)+S+P+Si+Mn
2. Fe +C(<2,14%)+S+P+Si+Mn
3. C(>2,14%)+S+P+Si+Mn
4. Fe +C+S+P
5. S+P+Si+Mn
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